
KOSGEB
KALiTE YONETIM SISTDMi

PLASTiK-KAUCUK LABORATUVARI TEST RAPORU

FiRMA ADI
ADRESi

NUMT]NE ADI
NUMUNE KODU
NUMUNE KAYIT TARiHi
RAPOR TARiHi
RAPOR NO

TEST METODU
TEST CitttZt
TEST TARiHi
UYG. ALEV BOYU
ALEV UYG. SUNNSI
YAPILAN TEST SAYISI

Laboratuvanmrza gelen yukarrda agrk ismi belirtilen numunede, isteliniz do!rultusunda YATAY
YANMA Testi yaprlmrg olup, test sonuglarr agalrda belirtilmigtir.

SayfaNo: l/1

: ARMADA YALITIM SAN. VE TiC. LTD. $Ti
Yenibosna Merkez Mah. Kosova Cd. Dolu Sanayi Sitesi 2. Blok
No: 1 1/A Bahgelievler ist,qNgut
125xl3x4mm boyutlarrnda siyah renkli plastik test pargasr-I2 adet

12.11.2013
tt.r2.20r3
r7.t2.20r3
2013 -0957

ASTM D635 _ UL 94 HB
Ceast Flammability Meter
03.r2.20t3
20mm
30s
a

Yaprlan testte numunelere 30s siire ile alev uygulanmrg ve alevin numune tizerinde 25 ve 100 mm

gizgilerine ulagtrlr g<izlenmiqtir. Numunelerin lineer yatay yanma htzr ortalama29mmldkbulunmuqtur.

TEST SONUCU
smrfl andrmaya uygundur.

: Qalrgrlan malzeme UL94 ve ASTM D635 standardma gcire HB olarak

*Test edilen numuneler 23+2"C veo/o50+5 kogullanna uygun olan laboratuvar ortamrnda 48 saat stire

ile kogullandrrrlmtqtrr.

KONTROL EDEN ONAYDENEY YAPANLAR

Furkan KUL
KOBI Uzm. Yrd.

Aype $EREN
KOBI Uzmanr

Kadriye KU$QU
KOBI Uzmanr

AQIKLAMALAR:
l.KOSGEB tarafindan "ASLININ AYNIDIR" onayrnr ta$rmayan kopyalar GECERSIZDIR.

2. Bu rapor I (bir) sayfa olarak d0zenlenmiqtir.

3. Sonuqlar sadece adr gegen kurulugun getirditi numunelere aittir.
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